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Päivitystoimenpiteet: 
- Päivitetty luvun 42600 Pinnan suoja-ainekäsittelyt materiaali- ja alustakohdat. 

42600.1 Pinnan suoja-ainekäsittelyn materiaalit 

Vaatimus 

Suoja-aineen (vettähylkivän impregnointiaineen, impregnointiaineen, pinnoitteen ja 
töherrystenestoaineen) tulee täyttää Väyläviraston laatuvaatimukset. 

Ohje 

Ks. SILKO-ohjeet 3.251 Töherrystenestoaineet ja kemialliset pinnan puhdistusaineet, 3.252 
Vettähylkivät impregnointiaineet ja impregnointiaineet, 3.253 Pinnoitusaineet, 1.251 Betonin 
suojaaminen, 2.252 Betonipinnan impregnointi ja 2.253 Betonipinnan pinnoitus. 

Viitteet 

SILKO 1.251 Betonin suojaaminen, Liikennevirasto, Taitorakenneyksikkö 11/2012 
Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo) 

SILKO 2.252 Betonipinnan impregnointi, Väyläviraston ohje Tiehallinto, Siltatekniikka 2/04 
(www.vayla.fi/ohjeluettelo) 

SILKO 2.253 Betonipinnan pinnoitus, Väyläviraston ohjeLiikennevirasto, Taitorakenneyksikkö 
3/12 (www.vayla.fi/ohjeluettelo) 

SILKO 3.251 Töherrysten estoaineet ja kemialliset pinnan puhdistusaineet sekä öljyn- ja 
kasvunpoistoaineet, Väyläviraston ohje Liikennevirasto, Taitorakenneyksikkö 5/2018 
(www.vayla.fi/ohjeluettelo) 

SILKO 3.252 Vettähylkivät impregnointiaineet ja impregnointiaineet, Väyläviraston ohje 
Liikennevirasto, Taitorakenneyksikkö 7/2016 (www.vayla.fi/ohjeluettelo) 

SILKO 3.253 Pinnoitusaineet, Väyläviraston ohjeLIVI, taitorakenteet-yksikkö 9/11 
(www.vayla.fi/ohjeluettelo). 

42600.2 Pinnan suoja-ainekäsittelyn alusta 

Vaatimus 

Suojattavan pinnan esikäsittelyn osalta noudatetaan SILKO-ohjetta 2.252.Yleisiä 
laatuvaatimuksia ei ole. 

Viitteet 

SILKO 2.252 Betonipinnan impregnointi, Väyläviraston ohje (www.vayla.fi/ohjeluettelo). 
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